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DEFINICJA
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IGU ïInsulating Glass Unit

IGU jest materiağem budowlanym, kt·ry dziňki swoim wğaŜciwoŜciom zwiňksza 
uŨytecznoŜĺ budynku i zmniejsza jego zapotrzebowanie na energiň.
KorzyŜci te osiŃgniňto dziňki dobrej izolacji termicznej i akustycznej.



JAKA POWINNA BYĹ DOBRA SZYBA ZESPOLONA?
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Podstawowe wymagania wynikajŃce z Dyrektywy 89/106/EWG (Europejskiej Wsp·lnoty Gospodarczej) 
opisujŃ zakresNormy Europejskiej EN 1279.

Norma wskazuje zastosowanie poszczeg·lnych rodzaj·w szkğa izolacyjnego w budownictwie. KaŨdy typ 
szyby zespolonej musi speğniaĺ podstawowe wymagania (wymiennie lub ğŃcznie):

- EfektywnoŜĺ energetyczna; przenikanie ciepğa i Ŝwiatğa sğonecznego

- Zdrowie i komfort; izolacja akustyczna i przeziernoŜĺ

- BezpieczeŒstwo; dziağanie siğ mechanicznych



OCENA JAKOśCIOWA SZKĞA - DOKUMENTY

PN ïEN 1279 ïEuropejska Norma;

Glassolutions

- Kryteria jakoŜciowe 

- Warunki gwarancji

- Kryteria techniczne
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OCENA WIZUALNA

- StaŒ w odlegğoŜci 2 m od 

kontrolowanej szyby.

- Sp·jrz na szkğo w pğaszczyŦnie 

pionowej pod kŃtem prostym (90Á) w 

stosunku do powierzchni szkğa z 

wnňtrza pomieszczenia.

- Kontrolň przeprowadŦ w naturalnym 

Ŝwietle dziennym przy r·wnomiernie 

zachmurzonym niebie, lecz nie w 

miejscu bezpoŜrednio 

nasğonecznionym.

- Szyba musi byĺ zupeğnie sucha.

- Wady powinny byĺ zauwaŨone w ciŃgu 

20 sekund, nie mogŃ byĺ zaznaczone 

na szkle.

Jak powinniŜmy oceniaĺ szkğo zespolone?

5 / Titre pr®sentation



OCENA WIZUALNA

- Patrzymy przez szybň a nie na szybň

- Nie wolno korzystaĺ z dodatkowych Ŧr·değ 

Ŝwiatğa

- Wszystkie wady naleŨy najpierw 

zidentyfikowaĺ stojŃc z odlegğoŜci nie 

mniejszej niŨ 2m od szyby

- W przypadku zauwaŨenia wady naleŨy jŃ 

zmierzyĺ i por·wnaĺ z tabelŃ

- JeŜli wada nie jest widoczna patrzŃc przez 

szkğo z odlegğoŜci, uznaje siň, Ũe nie 

zaburza obrazu i nie wpğywa na 

wğaŜciwoŜci wyrobu

- Nie kaŨda widoczna wada kwalifikuje szkğo 

do wymiany.

NaleŨy pamiňtaĺ:
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Znalazğam coŜ wewnŃtrz szyby!

Czy jest to wada?



WADY

Definicja wad zgodnie z normŃ EN 1279:2018
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OBSZARY
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PUNKTOWE WADY I PŇCHERZE ïWADY SZKĞA BAZOWEGO
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ZABRUDZENIA, WADY PUNKTOWE
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POZOSTAĞE WADY ïRYSY I WADY LINIOWE
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Rysa na 

zdjňciu jest 

rysŃ wğosowatŃ


